Fondamenti di Geotecnica

Esercizio n. 0
Determinare la curva granulometrica di un campione di sabbia di Metaponto. Sono assegnati i pesi del materiale che dopo la stacciatura rimane all’interno di ogni setaccio.
	Diametro

(mm)
	Peso

(g)

	1.0
	0.22

	0.85
	0.76

	0.71
	2.56

	0.500
	25.46

	0.425
	66.20

	0.250
	93.22

	0.180
	6.95

	0.125
	2.21

	0.075
	0.13

	< 0.075
	2.29


